
Prüfprotokoll

Reflexion

Nr.: ALMC1304000Z

Auftraggeber ALMECO GmbH

Claude Breda Straße 3

D-06406 Bernburg - Germany

Prüfobjekt TiNOX energy Cu

Art der Prüfung direkt (10°) - hemisphärische spektrale Reflexion

Ergebnisse solarer Absorptionsgrad (AM1.5) asol = 0.949

thermischer Emissionsgrad (100°C) e373K = 0.041

Rapperswil, den 6.Mai 2013
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